PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO REMONTOWE

REMODEX
ZAKLAD BADAN I WDROZEN PRZEMYSLU MEBLARSKIEGO
Spétka z o.0.
Gruszezyn, ul. Le$na 12 e-mail: biuro@remodex.com.pl tel./fax 61 817-49-97
62-006 Kobylnica KRS 0000099068 tel.kom. 601 391 825
NASZ ZNAK: BW/PB/169/20 GRUSZCZYN 15.09.2020

Zlecenie — zamowienie Nr: b/n-ru
z dnia: 18.06.2020

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 9/20/P

badania odpornoSci na zapalenie.

1.Probka — uktad tapicerski: Tkanina GL-3 — wypelnienie - pianka poliuretanowa standardowa

T-30
2. Producent-Zleceniodawca — P.H. ,STEMA” Stefan Boczylo
ul. Towarowa 22A
58-100 SWIDNICA
3. Dokumenty identyfikujgce probke — zlecenie + opisana probka.
4. Sposob przeprowadzenia badan - wg: PN-EN 1021-1:2014
5. Zastosowane zrédlo ognia: tlacy papieros
6. Wynik badania - ' POZYTYWNY

Prowadzacy badania

PREZES ZARZAD

/mgr inz. Piotr Blaszczak/ g% 7
minZ, Pistr Siaszezak

Atest zawiera 2 strony
Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego uktadu tapicerskiego. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX,
atest nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.



str. 2
ATEST Nr 9/20/P
badan zapalnosci

ARKUSZ WYNIKOW BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE

Badane materialy — uklad tapicerski (od spodu): pianka poliuretanowa standardowa T-30
+ tkanina GL-3

1. Zastosowane Zrddlo ognia: tlacy papieros

2. Warunki klimatyzacji probek i materialow pomocniczych:

- temperatura - 21°C
- wilgotnos¢ -55%
- czas -24h

3. Wyniki badania — brak zaplonu

. Papieros ;
Kryteria 1 pz 3 Uwagi
Niebezpieczne narastajgce spalanie NIE | NIE | NIE |Caastlenia papicrosaod 3 do4
min. Po tym czasie papierosy
Uktad strawiony przez ogien NIE | NIE | NIE |[zgasty, dymienie ustalo; papierosy
i . p . lity si k. 1/5 dlugosci
Kliyte.rla Tlenie na catej grubosci NIE | NIE | NIE |Posene Rl
tenia - I'rcnie ponad 1 godzing NIE | NIE | NIE T ———
Tle’m'e obserwowane w badaniu NIE | NIE | NIE ek Rl e
koncowym
cz. poziomej (mm) cz. pionowej (mm)
Kryteria § i - : dt. | sz | gb [ dt [ sz | gt
. | Wystagpienie ptomieni NIE | NIE | NIE
palenia
14182 113]9 1

Wyniki powyzszego badania odnosza si¢ tylko do zapalno$ci ukladu materialéw poddanych badaniom w okreslonych
warunkach; nie sg przeznaczone do oceny petnego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytych materialow.
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO REMONTOWE

REMODEX
ZAKLEAD BADAN I WDROZEN PRZEMYSLU MEBLARSKIEGO
Spotka z o.o.
Gruszczyn, ul. Les$na 12 e-mail: biuro@remodex.com.pl tel./fax 61 817-49-97
62-006 Kobylnica KRS 0000099068 tel.kom. 601 391 825
NASZ ZNAK: BW/PB/167/20 GRUSZCZYN 15.09.2020

Zlecenie — zamdwienie Nr: b/n-ru
7 dnia: 18.06.2020

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 7/20/P

badania odpornosci na zapalenie.

1.Prébka — uklad tapicerski: Tkanina GL-1 — wypelnienie - pianka poliuretanowa standardowa

T-30

2. Producent-Zleceniodawca — P.H. ,,STEMA” Stefan Boczyto
ul. Towarowa 22A
58-100 SWIDNICA

3. Dokumenty identyfikujgce probke — zlecenie + opisana probka.

4. Sposob przeprowadzenia badan - wg: PN-EN 1021-1:2014

5. Zastosowane Zrodto ognia: tlacy papieros

6. Wynik badania - ' POZYTYWNY

Prowadzacy badania
/mgr inz. Piotr Blaszczak/ PREZES ZARZADU

Atest zawiera 2 strony
Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanego uktadu tapicerskiego. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX,
atest nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.



ATEST Nr 7/20/P
badan zapalnosci

str. 2

ARKUSZ WYNIKOW BADANIA ODPORNOSCI NA ZAPALENIE

Badane materialy — uktad tapicerski (od spodu): pianka poliuretanowa standardowa T-30

1. Zastosowane Zrodlo ognia: tlacy papieros

+ tkanina GL-1

2. Warunki klimatyzacji probek i materialow pomocniczych:

- temperatura - 21°C
- wilgotnosé -55%
- czas -24h

3. Wyniki badania — brak zaptonu

. Papieros :
Kryteria 1 p2 3 Uwagi
& P § 5 Czas tleni i d 5 do 6 mi
Niebezpieczne narastajace spalanie | NIE | NIE | NIE Pga‘;::;:;i’g‘:;:;?:fo‘s’y ; ga‘;yrrg;'f
Ukfad strawiony przez ogien NIE | NIE | NIE |micnicustalo; papicrosy wypalily sig
& na ok. 1/5 dlugosci
Krlyt§r1a Tlenie na calej grubosci NIE | NIE | NIE
i Tlenie ponad 1 godzing NIE | NIE | NIE T —"
E(l)er:’llli;:‘:)t]);erwowane w badaniu NIE | NIE | NIE zniszczenia uktadu na:
cz. poziomej (mm) cz. pionowej (mm)
Kryte1j1a Wystgpienie plomieni 'NIE | NIE | NIE | % |s=|é [d[sz] e
palenia
141813 15110 2

Wyniki powyzszego badania odnosza si¢ tylko do zapalnosci uktadu materiatéw poddanych badaniom w okres$lonych
warunkach; nie sg przeznaczone do oceny pelnego potencjalnego zagrozenia pozarowego uzytych materiatow.
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